                                             Інформація 
про результати  перевірок якості та безпеки цегли керамічної, 
що виготовляється суб’єктами господарювання 
                                     Черкаського регіону
Протягом 2006 року спеціалістами  відділу державного нагляду                ДП „Черкасистандартметрологія” перевірено 5 суб’єктів господарювання з питань  дотримання ними стандартів, норм і правил під час виробництва цегли керамічної.

Перевірками встановлено, що на всих 5-ти підприємствах із перевіреної 30,16 тис.шт. цегли вартістю 15,3 тис.грн. не відповідали вимогам стандарту 26,16 тис.шт. продукції або 86,7% вартістю                        13,38 тис.грн. 

За результатами перевірки заборонені до реалізації, як такі, що не відповідали вимогам стандартів 6 партій продукції та заборонена реалізація всієї продукції 3-х найменувань. До підприємств та посадових осіб застосовані штрафні санкції на загальну суму 19,124 тис.грн.

Так, наприклад, у селі Зеленьків Тальнівського району цеглу почали випускати тільки недавно — влітку нинішнього року. Здавалося б, підприємець Ю.М.Гук, у власності якого й знаходиться цегельний завод, зацікавлений, аби його вироби завоювали гарну репутацію. Однак, як виявилося, всі шість тисяч штук „новоспеченої” цегли, відібрані для перевірки, ніяк не дружать зі стандартами. Вона й за розмірами не відповідає нормативам, і фактично вся з різноманітними дефектами, хоч таких допускається лише незначна кількість. Продукція, зрозуміло, несертифікована, хоч підлягає їй в обов'язковому порядку. Як із такої цегли можна збудувати щось путнє — навіть самі виробники не знають. Так само, як із цегли, випущеної Бачкуринським дочірнім підприємством сільської комунальної служби Монастирищенського району, яким керує А.В.Прокопенко. Візьмеш таку цеглину до рук, трохи натиснеш, а вона вже й розсипалася. Це підтвердили й лабораторні дослідження, під час яких цегла не витримувала й стиску силою 66 кілограмів на квадратний сантиметр, хоч норма — не менше 75. Так само розсипалася й цегла, випущена Тальнівським об'єднанням „Райагробуд”, керівник якого В.Д.Різник. До того ж остання ще й не відповідає нормативам за морозостійкістю, міцністю на згин.
Хоч згадані підприємства різні, причини згаданих недоліків однакові - порушення технологічної дисципліни, слабкий контроль за якістю сировини як і всього технологічного процесу, незадовільний стан засобів вимірювальної техніки, слабкий контроль за якістю готової продукції. Ось і виходить цегла, яку навіть у руки взяти боязко, не те, що споруджувати з неї будинки.
Дана інформація надрукована на сторінці „Споживач” у газеті „Черкаський край” 20.09.2006р.
